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ZAKtr AD: ZatJadMostów
LABORATORIUM/PRACOWI\IIA: ZespółZńezpieczeńAntykorozyjnychMostówTM-4
Adres: ul.Instytutowa 1,03-302Warszawa

tel.: +48 22l 39 00 282, fax: +48 22l 8I413 06

Miejsce wykonania badania: Laboratorium Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych
Mostów TM-4
Pokoje:20 -budynekTM

TYTUŁ OPRACOWAIIIA: Badania wyrobów frrmy PHSC Chemicals Sp. z o.o.

ZLECENI6DAWCA: PHSC Chemicals Sp. z o.o.
ul. Droga Dębińska 29
6I-492Poznń

numer unełvyżlecenia: Zlecetie z dniaZl.05.202I r.

OBIEKT BADAŃ:
Próbki pobrał i dostarczył:
Próbki prryjął:

Powłoka KTX Antyplakat

zIeceniodawca

urszula paszek

METODA/PRO CEDIJRA BADAWCZA:
1. Badanie wytrrymałości na odrywanie metodą pull-off - PN-EN 1542:2000
2. Badanię odporności powłoki naprzyl<Iejańe plakatów - Procedura BadawczalBDiM ltrTM4lIl20I5

Opracował:

mgr inż. Urszula Paszek

Kierownik Zespołu
autoryzujący badania:

dr inż. Agnieszka Królikowska

kierownik zakładu:

mgr inż, TAmasz Gajda

0 Uad"""t l
(podpis)l(podpis)

Data opracowania sprawozdania 04.04.2022 r
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów TM-4 oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącmie do badanego obiektu.

Bez pisemnei zgody Zespofu TM-4 Sprawozdanie zbadńńemoże być powielane inaczei iak wlko w całości.
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1. Podstawaopracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie fir-y PHSC Chemicals Sp. z o.o. dot. określenia odpomości
powłoki na przyklejanie plakatów.

2. Opis próbek

Badaniom odpornoŚci powłoki KTX Antyplakat na przyklejanie plakatów poddano wykonane
i dostarczo ne przez Zleceniodawcę próbki.
Zlecęniodawca do badń dostarczył następujące próbki:

2 pr óbki z nało żoną p owłoką na p o dło żnł b etonowym ;

2 Próbki z naŁożonąpowłoką na podłozu betonowym pokrytym powłoką antykorozylną;
2 próbki znńożonąpowłoką na podłozu granitowym (polerowanym);
2 próbki znałożonąpowłoką na podłozu ze stali ocynkowanej;
2 próbki z nałożoną powłoką na podłoźu zę stali nierdzewnej;
2 próbki znałożonąpowłoką na podłożu zpoliwęglanu;
2 próbki z nałożoną powłoką na podłożu z PY C.

3. Wyniki

3.1 Badanie wytrzymałoŚci na odrywanie od podłoża metodą pull_off wg PN_EN 1542

Celem okreŚlenia wytrzymałości na odrywanie metodą pull-ofĘ stemple pomiarowe, przy użyciu
kleju POXPOL fwariant szaryfprzyklejono do:

podŁoża betonowego pokrytego powłoką KTX Antyplakat
Podłożabetonowego pokrytego powłoką antykorozyjną orazpowłoką KTX Antyplakat

Badanie wykonano wg PN-EN 1542:2000. Wyniki przedstawiono w tńlicy 1.

ablica 1:W oznaczen\a na anle

Nr Próbka
Wytrzymałość na odrywanie [MPa] /

sposób zerwania
Wartość
średnia
IMPalPomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 Pomiar 5

KTX AnĘgraffiti

1

Podłoze
betonowe *

KTX Antygraffiti

1.0 l ^] 0.9 1.0 1.1

1,0Typ zerwania
I00%BN I00%BN 100%BN I00%BN I00%BN

KTX AnĘgraffiti

2

Podłożę
betonowe *

powłoka
ochrorura *

KTX Antvsraffiti

0,8 0,9 0,8 0,7 0.5

0,7
Typ zerwania

I00%ClY I00%ClY I00%ClY I00%ClY 100% CN
B/Y - zęrwanię pomiędzy powłoką KTX Antygraffiti, aklejem
CJY - zerwanie pomiędry=. ygrąffiti, a klejem
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3.2 Badanie odporności powłoki na prryklejanie plakatów

Badanie odpomości próbki na przyklejanie plakatów wykonywane było na próbkach
zńezpieczonych powłoką KTX Antyplakat i na próbkachbez zabezpieczenia.

Do kazdego rodzajupróbki przyklejano S-krotnie w §rm samym miejscu:
bezbarwną taśmę klejącą fi.-y TESA,
samoprzylepną folię poligraficzną firmy ORAFOL Europe CImbH.

3.2."1,Bezbarwna taśma klejąca firmy TESA

Do wszystkich rodzajów podłoży przyklejano i odklejano z tego samego miejsca S-krotnie
beńarwną taśmę klejącą z polipropylenu firmy TESA o grubości 43 rrm. Deklarowany przez
producenta rodzaj kleju, to bezbarwny kauczuk slmtetyczny, a deklarowana siła odrywania od
powierzchni wynosi min.37 N/ cm.

Do badania przygotowano taśmy o wynriarach I20 film x 50 mm.

Na próbkach zabezpieczonych powłoką KTX Antyplakat, zaobserwowano zmniejszoną adheąę
pomiędzy taśmą, abadaną powłoką - taśma złatwością odklejała się od badanej powierzchni nie
powodując zmian w strukfurze powłoki.

Dla porównania, na próbkach niezńęzpieczonych powłoką KTX Antyplakat, zaobserwowano
wysoką adhezję pomiędzy taśmą, a tiezabezpieczonym podłozem - taśma z trudnością odklejała się
od badanej powłoki.

Dodatkowo, na próbkach zabezpieczonych powłoką KTX Antyplakat poddanych działaniu
strumienia wody zaobserwowano samoistne odklejenie się taśmy klejącej od zńezpieczonej
powierzchni, pod warunkiem skierowania strumienia wody nal<rawędź taśmy.

Po badaniu nie stwierdzono zmiartw wyglądzie badanej powierzchni,

3.2.2 biała folia samoprzylepna PVC firmy ORAFOL Europe GmbH

Do wszystkich rodzajów podłoży ptzyklejano i odklejano 5-krotnie z tego samego miejsca białą folię
samoprzylepną PVC firmy ORAFOL Europe GmbH o grubości 75 pm (bez kleju). Deklarowany
przez producenta rodzaj kleju, to bezbarwny, poliakrylowy klej na bazie wody, a deklarowana siła
odrywania od powierzchni wlmosi min. 16 N/25 mm.

Do badania przygotowano naklejki z folli o wymiarach I20 film x 1 00 mm.

Na próbkach zabezpieczonych powłoką KTX Antyplakat, zaobserwowano zmniejszoną adhezję
pomiędzy folią, a badaną powłoką - taśma z łatwością odklejała się od badanej powierzchni nie
powodując zmian w strukturze powłoki.
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Na próbkach ńezabęzpieczonych powłoką KTX Antyplakat, zaobserwowano wysoką adheĄę
pomiędzy naklejką, abadaną powłoką - naklejka z trudnością odklejała się od badanej powłoki.

Dodatkowo, na próbkachzabezpieczonych powłoką KTX antyplakat poddanychdziałaniu strumienia
wody zaobserwowano samoistne odklejenie się naklejki od zabezpieczonej powierzchni, pod
waruŃiem skierowania strumienia wody nal<rawędź naklejki.

Po badaniu nie stwierdzono zmiartw wyglądzie badanej powierzchni.

4. Wnioski

Przeprowadzone badania powłoki KTX Antyplakat wykazały, że preparat naniesiony na różne po-
wierzchnie (podłoze betonowe, podłoże betonowe pokryte powłoką ochronną, podłoŻe ze stali ocyn-
kowanej i nierdzewnej, podłoże granitowe, podłoże z tworzywa sztucznego: poliwęglan i PVC),
chroni je przed nanoszeniem samoprzylepnych materiałów reklamowych, powodując zmniĄszeńe
adhezji pomiędzy materiałami i ułatwia ich usuwanie.

KoNIEC


